ПРОГРАМА 
КОНФЕРЕНЦІЇ 
НАНСИС 2004 
(12–14 жовтня  2004 р.)
/

ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ 
НАНСИС 2004 
(12–14 октября  2004 г.)

	
	
	12 жовтня /12 октября

	
	
	Відкриття конференції / Открытие конференции


	
	
	Голова / Председатель

Шпак А.П.



	9.00 
	
	Вступне слово / Вступительное слово
Шпак А.П.

	9.30-10.00
	П-1
	Основные проблемы наноструктурного материаловедения

Андриевский Р. А.

	10.00-10.30
	П-2
	Магнитные материалы на основе наночастиц

Губин С.П., Юрков Г.Ю., Коробов М.С., Доценко И.П., Астафьев Д.А., Кокшаров Ю.А., Пономаренко А.Т., Дорофеев П.Г., Катаева Н.А.

	10.30-11.00
	П-3
	Новые нанокомпозитные функциональные материалы на основе электропроводящих полимеров и неорганических соединений

Посудиевский О.Ю., Походенко В.Д.

	11.00-11.30
	
	Перерва-кава / Перерыв-кофе


	
	
	Голова / Председатель

Походенко В.Д., Ульберг З.Р.



	11.30 –11.50
	У-1
	Электронно-позитронная аннигиляция в многослойных углеродных нанотрубках

Нищенко М.М., Лихторович С.П. 

	11.50-12.10
	У-2
	Нові уявлення про будову нанорозмірних вуглецевих структур

Огенко В.М., Лисюк Л.С., Волков С.В., Шпак А.П.

	12.10-12.30
	У-3
	Размерный эффект в сверхпроводимости 

Шерматов Э.Н. 

	12.30-12.50
	У-4
	Корреляционные явления в резонансном туннелировании - физическая основа функционирования наноустройств, предназначенных для обработки информации

Ермаков В.Н.

	12.50-13.10
	У-5
	Насыщение углеродных нанотрубок молекулярным водородом: влияние давления, температуры и гамма-облучения

Алексеева Л.А., Вовк О.М., Стржемечный М.А., Оболенский М.А., Бастеев А.В., Ибрагимова Э.М.

	13.10-14.10
	
	Обідня перерва / Обеденный перерыв


	
	
	Голова / Председатель

Наумовець А.Г., Волков С.В. 



	14.10-14.30
	У-6
	Пластичность, прочность и спайность кристаллов  фуллерита С60
Лубенец С.В., Фоменко Л.С., Изотов А.Н., Николаев Р.К., Осипьян Ю.А., Сидоров Н.С.

	14.30-14.50
	У-7
	Синтез новых производных фуллеренов для применения 

в нанотехнологии 

Губская В.П., Янилкин В.В., Нуретдинов И.А.

	14.50-15.10
	У-8
	Экзоэдральные металлофулерены: синтез, строение и магнитные свойства

Кочканян Р.О., Нечитайлов М.М., Заритовский А.Н., Чабаненко В.В., Попов А.Ф.

	15.10-15.30
	
	Перерва-кава / Перерыв-кофе


	
	
	Голова / Председатель

Нуретдинов И.А., Солонин Ю.М.


	15.30-15.50
	У-9
	Розробка та властивості магніточутливих нанокомпозитів для спрямованого транспорту лікарських засобів

Петрановська А.Л., Федоренко О.М., Горбик П.П., Чуйко О.О., Чехун В.Ф., Дубровін І.В., Семко Л.С., Сторожук Л.П., Абрамов М.В., Рево С.Л.

	15.50-16.10
	У-10
	Апатиты и апатитоподобные структуры: атомное и электронное строение, свойства и применение

Карбовский В.Л., Шпак А.П.

	16.10-16.30
	У-11
	Визуализация кристаллического строения приповерхностного слоя нанометровой толщины

Гомоюнова М.В., Пронин И. И. 

	16.30-16.50
	У-12
	Поглинання електромагнітного випромінювання малими металевими частинками еліпсоїдальної форми 

Григорчук М.І., Томчук П.М.

	9.00-18.00

16.50-18.00


	
	Стендові доповіді / Стендовые доклады

Секції 1, 2, 3 / Секции 1, 2, 3
Обговорення, дискусія / Обсуждение, дискуссия

С1, голова / председатель: Пехньо В.І., Огенко В.М.
С2, голова / председатель: Котречко С.О., Стасюк І.В.

С3, голова / председатель: Нищенко М.М., Михаленков В.С.


	
	
	13 жовтня / 13 октября

	
	
	Голова / Председатель

Губин С.П., Фреїк Д.М.


	9.00-9.30
	П-4
	Электроннолучевая технология испарения и осаждения из паровой фазы неорганических материалов с аморфной, нано и микро размерной структурой

Мовчан Б.А. 

	9.30-10.00
	П-5
	Пористые материалы А3В5: проблемы создания микроволновых приборов на их основе

Терещенко Г.Ф., Арсентьев И.Н., Бобыль А.В., Конников С.Г., 
Устинов В.В., Беляев А.Е., Конакова Р.В., Миленин В.В., Болтовец Н.С., Иванов В.Н., Шпак А.П., Руденко Э.М. 

	10.00-10.30
	П-6
	К теории полиаморфных переходов в стеклах

Бакай A.C. 

	10.30-11.00
	
	Перерва-кава / Перерыв-кофе 



	
	
	Голова / Председатель

Мовчан Б.А. , Терещенко Г.Ф. 


	11.00-11.20
	У-13
	Неорганические наноэлементы в биосистемах и бионаноматериалах

Шпак А.П., Брик А.Б., Карбовский В.Л., Мельник А.Б., Дубок В.А., Суходуб Л.Ф., Калиниченко А.М., Багмут Н.Н.

	11.20-11.40
	У-14
	Оптическая и магнитооптическая спектроскопия многослойных металлических наноструктур

Уваров В.Н., Кудрявцев Ю.В., Дубовик Я., Гонтаж Р., Ли Й.П., Ри Д.Ю. 

	11.40-12.00
	У-15
	Влияние поверхностно-активных веществ различной химической природы на формирование нанодисперсных ЦТС-порошков

Гусакова Л.Г., Спиридонов Н.А., Погибко В.М., Константинова Т.Е., Горох А.В., Волкова Г.К.

	12.00-12.20
	У-16
	Кинетика инактивации микро- и наноорганизмов в сильных импульсных электрических полях

Лебовка Н.И., Воробьев Е.

	12.20-12.40
	У-17
	Рентгеноспектральная структура и свойства диоксида урана

Тетерин Ю.А., Тетерин А.Ю.

	12.40-13.00
	
	Повідомлення, фотографування / Объявления, фотографирование

	13.00-14.00
	
	Обідня перерва / Обеденный перерыв

	14.00-17.30
	
	Екскурсія / Экскурсия

	9.00-18.30

17.30-18.30


	
	Стендові доповіді / Стендовые доклады

Секції 4, 5, 6 / Секции 4, 5, 6
Обговорення, дискусія / Обсуждение, дискуссия
С4, голова / председатель: Карбовський В.Л., Дубок В.А.
С5, голова / председатель: Рагуля А.В., Солонін Ю.М.
С6, голова / председатель: Ульберг З.Р., Прокопенко В.А.


	
	
	14 жовтня / 14 октября

	
	
	Голова / Председатель

Чуйко О.О., Находкин Н.Г.


	9.00-9.30
	П-7
	Наноструктурные керамические материалы

Скороход В.В., Рагуля А.В.

	9.30-10.00
	П-8
	Оптические исследования процесса самоорганизации полупроводниковых наноструктур с квантовыми точками
Валах М. Я. 

	10.00-10.30
	П-9
	Деформация и разрушение металлических нанокристаллов. Компьютерное моделирование и физические представления

Котречко С.А., Мешков Ю.Я.

	10.30-11.00
	
	Перерва-кава / Перерыв-кофе

	
	
	Голова / Председатель

Скороход В.В. Валах М. Я. 



	11.00-11.20
	У-18
	Нові квантово-розмірні ефекти в напівпровідникових наноструктурах
Литовченко В.Г. 

	11.20-11.40
	У-19
	Вплив мікроструктури поверхні на потенціал взаємодії між наночастинками діелектриків

Ільченко Л.Г. , Лобанов В.В. , Чуйко О.О. 

	11.40-12.00
	У-20
	Nonlinear optical response and electron properties of TiO2 based nanocomposites
Gayvoronsky V.Ya., Brodyn M.S.

	12.00-12.20
	У-21
	Фотохімічна модифікація оптичних властивостей тонких плівок нанокристали CdTe/полікатіон

Коваленко М.В., Строюк О.Л., Кучмій С.Я.

	12.20-12.40
	У-22
	Отображение размерности среды в процессах локализации и рассеяния электронных возбуждений в полупроводниковых материалах 

Блонский И.В., Вахнин А.Ю., Жугаевич А.Я., Кадан В.Н., Кадащук А.К., Сальников В.А.

	12.40-13.00
	У-23
	Новые процессы консолидации наноструктурных керамических материалов и нанокомпозитов

Рагуля А.В., Скороход В.В. 

	13.00-14.00
	
	Обідня перерва / Обеденный перерыв



	
	
	Голова / Председатель 
Бродін М.С., Варюхін В.М.



	14.00-14.20
	У-24
	Электронная структура Т-образных нанотрубок

Попов А.П., Бажин И.В., Богуславская Е.С.

	14.20-14.40
	У-25
	Електровідбивання наносистем з кремнієвими квантовими точками

Венгер Є.Ф., Голіней Р.Ю., Матвеєва Л.О.

	14.40-15.00
	У-26
	Квантово-размерные эффекты в полевой электронной эмиссии из нанокластеров Ge на Si (111)

Дадыкин А.А, Козырев Ю.Н., Наумовец А.Г.

	15.00-15.20
	У-27
	плотность электронных состояний и оптическая проводимость в твердых C60 и Cu–C60
Дмитренко О.П., Кулиш Н.П., Шатний T.Д.

	15.20-15.50
	
	Перерва-кава / Перерыв-кофе


	
	
	Голова / Председатель

Бажин И.В., Михаленков В.С.


	15.50-16.10
	У-28
	Структурная чувствительность параметров упрочнения и предельных механических характеристик наноматериалов

Фирстов С.А., Подрезов Ю.Н. 

	16.10-16.30
	У-29
	Особенности механического поведения нанокристаллических и некристаллических материалов

Мильман Ю.В., Гончарова И.В.

	16.30-16.50
	У-30
	Наноструктурные состояния, возникающие при распаде пересыщенных твердых растворов

Чуистов К.В.

	16.50-17.10
	У-31
	Послойная вторично-электронная спектроскопия наноразмерной поверхностной области

Васильев М.А., Тиньков В.А., Блащук А.Г.

	17.10-17.30
	У-32
	Метод определения плотности жидких и аморфных материалов

Шпак А.П., Ильинский А.Г., Маслов В.В., Слюсаренко С.И., Кабан И.Г.

	17.30-17.50
	У-33
	Утворення технологічних захисних наношарів на залізовуглецевих виробах хімічним осадженням з газової фази

Мазуренко Є.А., Герасимчук А.І., Железнова Л.І., Медведев О.М., Врочинський С.Л.

	9.00-18.30

17.30-18.30


	
	Стендові доповіді / Стендовые доклады

Секції 7, 8, 9 / Секции 7, 8, 9
Обговорення, дискусія / Обсуждение, дискуссия

С7, голова / председатель: Іщенко А.Я., Горбик П.П.
С8, голова / председатель: Валах М.Я., Власенко О.І.

С9, голова / председатель: Молодкін В.Б., Куницький Ю.А.



	18.30


	
	Прийняття рішення / Принятие решения

Закриття конференції / Закрытие конференции
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X

